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Comunicacgio da Comissdo no dmbito da aplicacio do Regulamento (UE) n.° 305/2011 do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece condi¢des harmonizadas para a comercializacio dos produtos
de construgio e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho

(Publicagdo dos titulos e das referéncias das normas harmonizadas ao abrigo da legislacdo de harmonizagdo da Unido)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2016/C 126/04)

As disposicdes do Regulamento (UE) n.° 305/2011 prevalecem sobre quaisquer disposi¢des contrdrias das normas
harmonizadas

Referéncia da norma Data de entrada em
OEN (! Referéncia e titulo da norma aplicacdo da norma Data final do periodo de
@) PO revogada e o
(e documento de referéncia) bstituid enquanto norma coexisténcia
substituica harmonizada
1) 2 () 4 ®)
CEN EN 1:1998 1.1.2008 1.1.2009
Fogdes de aquecimento a combustiveis liquidos
com queimadores de vaporiza¢do ligados a uma
conduta de evacuagdo dos produtos da combus-
tdo
EN 1:1998/A1:2007 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 40-4:2005 1.10.2006 1.10.2007
Candeeiros de iluminagdo puablica — Parte 4:
Requisitos para os candeeiros de iluminagdo
publica em betdo armado e betdo pré-esforcado
EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 40-5:2002 1.2.2003 1.2.2005
Candeeiros de iluminagdo puablica — Parte 5:
Especificacdo para candeeiros de iluminagdo
publica em ago
CEN EN 40-6:2002 1.2.2003 1.2.2005
Candeeiros de iluminagdo ptiblica — Parte 6:
Especificagdo para candeeiros de iluminagio
publica em aluminio
CEN EN 40-7:2002 1.10.2003 1.10.2004
Candeeiros de iluminacdo ptblica — Part 7:
Requisitos para candeeiros de iluminagio publica
em compositos reforcados de fibras
CEN EN 54-2:1997 1.1.2008 1.8.2009
Sistemas de detecdo e alarme de incéndio. Parte 2:
Equipamento de controlo e sinalizacio
EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008
EN 54-2:1997/A1:2006 1.1.2008 1.8.2009
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1) 2 () 4 ®)

CEN EN 54-3:2001 1.4.2003 1.6.2009

Sistemas de detecdo e de alarme de incéndio —

Parte 3: Dispositivos de alarme de incéndio —

Sirenes

EN 54-3:2001/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-3:2001/A2:2006 1.3.2007 1.6.2009
CEN EN 54-4:1997 1.10.2003 1.8.2009

Sistemas de detecdo e alarme de incéndio — Parte

4: Equipamento de alimentagdo de energia

EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005

EN 54-4:1997/A1:2002 1.10.2003 1.8.2009

EN 54-4:1997/A2:2006 1.6.2007 1.8.2009
CEN EN 54-5:2000 1.4.2003 30.6.2005

Sistemas de detecdo e de alarme de incéndio —

Parte 5: Detetores térmicos — Detetores pontuais

EN 54-5:2000/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005
CEN EN 54-7:2000 1.4.2003 1.8.2009

Sistemas de detecdo e de alarme de incéndio —

Parte 7: Detetores de fumo — Detetores pontuais

funcionando segundo o principio da difusio da

luz, da transmissio da luz ou da ionizagio

EN 54-7:2000/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-7:2000/A2:2006 1.5.2007 1.8.2009
CEN EN 54-10:2002 1.9.2006 1.9.2008

Sistemas de dete¢do e alarme de incéndios —

Parte 10: Detetores de chama — Detetores

pontuais

EN 54-10:2002/A1:2005 1.9.2006 1.9.2008
CEN EN 54-11:2001 1.9.2006 1.9.2008

Sistemas de detecio e alarme de incéndios —

Parte 11: Botdes de alarme manuais

EN 54-11:2001/A1:2005 1.9.2006 1.9.2008




C 126118 Jornal Oficial da Unido Europeia 8.4.2016
1) ) 3) (4) (5)
CEN EN 54-12:2015 EN 54-12:2002 8.4.2016 8.4.2017
Sistemas de detecio e alarme de incéndio —
parte 12: Detetores de fumo — Detetores lineares
utilizando um feixe 6tico de luz
CEN EN 54-16:2008 1.1.2009 1.4.2011
Sistemas de detecio e alarme de incéndio —
Parte 16: Controlo de alarme de voz e equipa-
mento de sinalizacio
CEN EN 54-17:2005 1.10.2006 1.12.2008
Sistemas de detecio e alarme de incéndios —
Parte 17: Isoladores de curto-circuito
EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 54-18:2005 1.10.2006 1.12.2008
Sistemas de detecio e alarme de incéndios —
Parte 18: Dispositivos Input/Output
EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-20:2006 1.4.2007 1.7.2009
Sistemas de alarme e detecio de incéndios —
Parte 20: Detetores de fumo por aspiragdo
EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 54-21:2006 1.3.2007 1.6.2009
Sistemas de detecio e alarme de incéndios —
Parte 21: Equipamento de transmissdo de alarme
e de encaminhamento de sinalizacio de avaria
CEN EN 54-23:2010 1.12.2010 31.12.2013
Sistemas de detecdo e de alarme de incéndio —
Parte 23: Dispositivos de alarmes de incéndio —
Dispositivos de alarmes visuais
CEN EN 54-24:2008 1.1.2009 1.4.2011
Sistemas de detecio e alarme de incéndio —
Parte 24: Componentes de sistemas de alarme
por voz — Altifalantes
CEN EN 54-25:2008 1.1.2009 1.4.2011
Sistemas de detecio e alarme de incéndio —
Parte 25: Componentes utilizando ligagdes por
radio
EN 54-25:2008/AC:2012 1.7.2012 1.7.2012
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CEN

EN 179:2008

Ferragens — Mecanismos para saldas de emer-
géncia, operados por um puxador ou barra
horizontal — Requisitos e métodos de ensaio

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cimento — Parte 1: Composic¢do, especificagdes e
critérios de conformidade para cimentos corren-
tes

EN 197-1:2000
EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Sistemas de tubagem em grés vitrificado para
drenagem e esgotos — Parte 1: Requisitos para
tubos, acessdrios e juntas

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Sistemas de tubagem em grés vitrificado para
drenagem e esgotos — Parte 4: Requisitos para
adaptadores, ligadores e unides flexiveis

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Sistemas de tubagem em grés vitrificado para
drenagem e esgotos — Parte 5: Requisitos para
tubos perfurados e acessorios

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Sistemas de tubagem em grés vitrificado para
drenagem e esgotos — Parte 6: Requisitos para
componentes de entradas de homem e cadmaras
de inspegdo

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Sistemas de tubagem em grés vitrificado para
drenagem e esgotos — Parte 7: Requisitos para
tubos e unides para tubos de elevagdo

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Viélvulas de macho esférico e vélvulas de macho
cénico de fundo plano destinadas a ser mano-
bradas manualmente e a ser utilizadas nas
instalacdes de gds dos edificios

1.9.2011

1.9.2012

EN 331:1998/A1:2010

1.9.2011

1.9.2012
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1) ) 3) (4) (5)
CEN EN 413-1:2011 EN 413-1:2004 1.2.2012 1.2.2013
Cimento de alvenaria — Parte 1: Composicio,
especificagdes e critérios de conformidade
CEN EN 416-1:2009 1.12.2009 1.12.2010
Tubos radiantes suspensos com queimador
monobloco que utilizam os combustiveis gasosos
para utilizacdes ndo domésticas — Parte 1:
Seguranga
CEN EN 438-7:2005 1.11.2005 1.11.2006
Laminado decorativo a alta pressio (HPL) —
Lamina de resinas termofixas (normalmente
chamadas laminados) — Parte 7: Laminado
compacto e painéis de composto HPL para
paredes interiores e exteriores e acabamentos de
tetos
CEN EN 442-1:2014 EN 442-1:1995 13.11.2015 13.11.2016
Radiadores e convectores — Parte 1: Requisitos e
especificagdes técnicas
CEN EN 450-1:2012 EN 450-1:2005 1.5.2013 1.5.2014
Cinzas volantes para betdo — Parte 1: Definigdo, +A1:2007
especificacdes e critérios de conformidade
CEN EN 459-1:2010 EN 459-1:2001 1.6.2011 1.6.2012
Cal de construcio — Parte 1: Definigdes,
especificagdes e critérios de conformidade
CEN EN 490:2011 EN 490:2004 1.8.2012 1.8.2012
Telhas e acessorios em betdo para coberturas e
revestimento de paredes — Especificagdes dos
produtos
CEN EN 492:2012 EN 492:2004 1.7.2013 1.7.2013
Soletos de fibrocimento e respetivos acessorios
— Especificacdo de produto e métodos de ensaio
CEN EN 494:2012+A1:2015 EN 494:2012 8.4.2016 8.4.2017
Placas perfiladas de fibrocimento e acessérios —
Especificacdo de produto e métodos de ensaio
CEN EN 516:2006 1.11.2006 1.11.2007
Acessorios prefabricados para coberturas —
Dispositivos para acesso a cobertura — Cami-
nhos de circulagdo, plataformas e degraus.
CEN EN 517:2006 1.12.2006 1.12.2007

Acessorios prefabricados para coberturas —
Gancho de seguranga em coberturas.
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1) ) (3) (4) (5)

CEN EN 520:2004+A1:2009 EN 520:2004 1.6.2010 1.12.2010
Placas de gesso — Definicdes, requisitos e
métodos de ensaio

CEN EN 523:2003 1.6.2004 1.6.2005
Bainhas de aco para armaduras de pré-esforco —
Terminologia, requisitos e controlo da qualidade

CEN EN 534:2006+A1:2010 EN 534:2006 1.1.2011 1.1.2011
Placas onduladas betuminosas — Especifica¢des
do produto e métodos de ensaio

CEN EN 544:2011 EN 544:2005 1.4.2012 1.4.2012
Telhas de asfalto com reforco mineral efou
sintético — Especifica¢des de produto e métodos

de ensaio

CEN EN 572-9:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidro na construcgio — Vidro de silicato
sodocdlcico de base — Parte 9: Avaliagio da

conformidade/Norma de produto

CEN EN 588-2:2001 1.10.2002 1.10.2003
Tubos de fibrocimento para sistemas de drena-
gem de dguas residuais — Parte 2: Camaras de
visita e cAmaras de ramal

CEN EN 598:2007+A1:2009 EN 598:2007 1.4.2010 1.4.2011
Tubos, acessérios e componentes de ferro
fundido dtctil, e respetivas juntas, para sistemas
de drenagem de dguas residuais — Requisitos e
métodos de ensaio

CEN EN 621:2009 1.8.2010 1.8.2011
Geradores de ar quente de convecgdo forcada que
utilizam combustiveis gasosos, para aquecimento
ndo doméstico, com caudal térmico, referido a
Hi, igual ou inferior a 300 kW, sem ventilador
para alimentacdo do ar comburente efou evacua-
¢do dos produtos da combustio

CEN EN 671-1:2012 EN 671-1:2001 1.3.2013 1.7.2013
Instalacdes fixas de combate a incéndio —
Sistemas armados com mangueiras — Parte 1:
Bocas de incéndio armadas com mangueiras
semirrigidas

CEN EN 671-2:2012 EN 671-2:2001 1.3.2013 1.7.2013
Instalacdes fixas de combate a incéndio —
Sistemas armados com mangueiras — Parte 2:
Bocas de incéndio armadas com mangueiras
flexiveis
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CEN EN 681-1:1996 1.1.2003 1.1.2009

Vedantes elastoméricos — Requisitos dos mate-

riais para vedantes para juntas de tubos utilizados

em aplicagdes de dgua e drenagem — Parte 1:

Borracha vulcanizada

EN 681-1:1996/A3:2005 1.1.2008 1.1.2009

EN 681-1:1996/A1:1998 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-1:1996/A2:2002 1.1.2003 1.1.2004
CEN EN 681-2:2000 1.1.2003 1.1.2004

Juntas de estanquidade de elastomero — Requi-

sitos dos materiais para juntas de estanquidade de

tubagem usada em abastecimento de dgua e

drenagem de dguas residuais — Parte 2: Elasto-

meros termopldsticos

EN 681-2:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-2:2000/A2:2005 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 681-3:2000 1.1.2003 1.1.2004

Juntas de estanquidade de elastdmero — Requi-

sitos dos materiais para juntas de estanquidade de

tubagem usada em abastecimento de dgua e

drenagem de dguas residuais — Parte 3: Materiais

celulares de borracha vulcanizada

EN 681-3:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-3:2000/A2:2005 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 681-4:2000 1.1.2003 1.1.2004

Juntas de estanquidade de elastdmero — Requi-

sitos dos materiais para juntas de estanquidade de

tubagem usada em abastecimento de dgua e

drenagem de dguas residuais — Parte 4: Elemen-

tos de estanquidade de poliuretano expandido

EN 681-4:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-4:2000/A2:2005 1.7.2012 1.7.2012
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CEN EN 682:2002 1.10.2002 1.12.2003
Selantes elastomericos — Requisitos dos mate-
riais para selantes utilizados em tubos e juntas
que transportam gas e hidrocarbonetos fluidos
EN 682:2002/A1:2005 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 771-1:2011 EN 771-1:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificacdes para unidades de alvenaria —
Parte 1: Tijolos cerdmicos para alvenaria
CEN EN 771-2:2011 EN 771-2:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificacdes para unidades de alvenaria —
Parte 2: Blocos silicocalcdrios
CEN EN 771-3:2011 EN 771-3:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificacdes para unidades de alvenaria —
Parte 3: Blocos de betdo de agregados (densos e
leves)
CEN EN 771-4:2011 EN 771-4:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificacdes para unidades de alvenaria —
Parte 4: Blocos de betdo celular autoclavado
CEN EN 771-5:2011 EN 771-5:2003 1.2.2012 1.2.2013
Especificacdes para unidades de alvenaria —
Parte 5: Blocos de pedra reconstituida
CEN EN 771-6:2011+A1:2015 EN 771-6:2011 8.4.2016 8.4.2017
Especificacdes para unidades de alvenaria —
Parte 6: Unidades de alvenaria em pedra natural
CEN EN 777-1:2009 1.11.2009 1.11.2010
Aparelhos de aquecimento de tubos radiantes
ndo doméstico com multiqueimadores — Parte 1:
Sistema D — Seguranca
CEN EN 777-2:2009 1.11.2009 1.11.2010
Aparelhos de aquecimento de tubos radiantes
ndo doméstico com multiqueimadores — Parte 2:
Sistema E — Seguranca
CEN EN 777-3:2009 1.11.2009 1.11.2010

Aparelhos de aquecimento de tubos radiantes
ndo doméstico com multiqueimadores — Parte 3:
Sistema F — Seguranga
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CEN EN 777-4:2009 1.11.2009 1.11.2010
Aparelhos de aquecimento de tubos radiantes
ndo doméstico com multiqueimadores — Parte 4:
Sistema H — Seguranca
CEN EN 778:2009 1.8.2010 1.8.2011
Geradores de ar quente de convecgdo for¢ada que
utilizam combustiveis gasosos para aquecimento
doméstico com caudal térmico, referido a Hi
(inferior), igual ou inferior a 70 KW, sem
ventilador para alimentagdo do ar carburente e/
Jou evacuagdo dos produtos da combustio
CEN EN 845-1:2013 EN 845-1:2003 8.8.2014 8.8.2015
Especificacdo dos componentes acessérios para +A1:2008
alvenaria — Parte 1: Amarragdes, chapas de
fixagdo, estribos de suporte e consolas
CEN EN 845-2:2013 EN 845-2:2003 8.8.2014 8.8.2015
Especificacdo dos componentes acessorios para
alvenaria — Parte 2: Lintéis
CEN EN 845-3:2013 EN 845-3:2003 8.8.2014 8.8.2015
Especificacdo dos componentes acessérios para +A1:2008
alvenaria — Parte 3: Reforco de junta horizontal
em malha de ago
CEN EN 858-1:2002 1.9.2005 1.9.2006
Sistemas separadores de liquidos pouco densos
(e.g. Oleo e gasolina) — Parte 1: Principios de
concep¢do e dimensionamento, desempenho e
ensaio, marcacdo e controlo da qualidade.
EN 858-1:2002/A1:2004 1.9.2005 1.9.2006
CEN EN 877:1999 1.1.2008 1.9.2009
Tubos e ligacdes de ferro fundido, seus conjuntos
e acessorios destinados a evacuagdo da dgua dos
edificios — Prescri¢des, métodos de ensaio e
garantia da qualidade
EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
EN 877:1999/A1:2006 1.1.2008 1.9.2009
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CEN EN 934-2:2009+A1:2012 EN 934-2:2009 1.3.2013 1.9.2013
Adjuvantes para betdo, argamassa ¢ caldas de
injecio — Parte 2: Adjuvantes para betio —
Defini¢des, requisitos, conformidade, marcagio e
rotulagem
CEN EN 934-3:2009+A1:2012 EN 934-3:2009 1.3.2013 1.9.2013
Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de
inje¢do — Parte 3: Adjuvantes para argamassa de
alvenaria — Definic¢des, requisitos, conformidade,
marcagdo e rotulagem
CEN EN 934-4:2009 EN 934-4:2001 1.3.2010 1.3.2011
Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de
injegdo — Parte 4: Adjuvantes para caldas de
inje¢do para bainhas de pré-esforco — Defini-
¢des, requisitos, conformidade, marcacio e
rotulagem
CEN EN 934-5:2007 1.1.2009 1.1.2010
Adjuvantes para betdo, argamassa e caldas de
injegdo — Parte 5: Adjuvantes para betdo
projetado — Defini¢des, requisitos e conformi-
dade
CEN EN 969:2009 1.1.2010 1.1.2011
Tubos, acessérios e componentes de ferro
fundido ductil e respetivas juntas, para sistemas
de abastecimento de gds — Requisitos e métodos
de ensaio
CEN EN 997:2012 EN 997:2003 1.12.2012 1.6.2013
Sanitas independentes e conjuntos de sanitas e
cisterna com sifdo incorporado
EN 997:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013
CEN EN 998-1:2010 EN 998-1:2003 1.6.2011 1.6.2012
Especificacdo de argamassas para alvenarias —
Parte 1: Argamassas para rebocos interiores e
exteriores
CEN EN 998-2:2010 EN 998-2:2003 1.6.2011 1.6.2012
Especificacio de argamassas para alvenarias —
Parte 2: Argamassas de assentamento
CEN EN 1013:2012+A1:2014 EN 1013:2012 10.7.2015 10.7.2016

Chapas perfiladas de pléstico translucido para
coberturas externas e internas, paredes e pavi-
mentos — Requisitos e métodos de ensaio
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CEN

EN 1020:2009

Geradores de ar quente de convecgdo for¢ada que
utilizam combustiveis gasosos para aquecimento
ndo doméstico, com caudal térmico inferior ou
igual a 300 KW e que incorporam um ventilador
para facilitar a evacuagio dos produtos da
combustio

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Vidro na constru¢gdo — Espelhos de vidro
flutuado revestido a prata para uso interno —
Parte 2: Avaliacio da conformidade norma de
produto

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Vidro na constru¢io — Tijolos de vidro e blocos
de vidro para pavimento — Parte 2: Avaliacdo da
conformidade

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Cobre e ligas de cobre — Tubos redondos sem
costura para dgua e gds em aplicacdes sanitdrias e
aquecimento.

EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Execucdo de estruturas de aco e de estruturas de
aluminio — Requisitos de avaliacdo da confor-
midade de componentes estruturais

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004
Vidro na constru¢do — Vidro revestido — Parte
4: Avaliacdo da conformidade/Norma de produto

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Tubos e acessorios de aco galvanizado com
costura, de boca-ponta lisa, para sistemas de
drenagem de &guas residuais — Requisitos,
ensaios, controlo da qualidade

1.6.2005

1.6.2006

EN 1123-1:1999/A1:2004

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Tubos e acessorios de aco inoxidivel com
costura, de boca-ponta lisa, para sistemas de
drenagem de dguas residuais — Parte 1: Requi-
sitos, ensaios, controlo da qualidade

1.6.2005

1.6.2006

EN 1124-1:1999/A1:2004

1.6.2005

1.6.2006
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CEN

EN 1125:2008

Ferragens — Mecanismos antipanico operados
por uma barra horizontal — Requisitos e
métodos de ensaio

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996
Ferragens — Dispositivos de controlo de fecho de
portas — Requisitos e métodos de ensaio

1.10.2003

1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010

EN 1154:1996/A1:2002

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1155:1997

Ferragens — Dispositivos de retencdo de abertura
eletromagnéticos — Especifica¢des e métodos de
ensaio

1.10.2003

1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010

EN 1155:1997/A1:2002

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1158:1997

Acessérios e ferragens para edificios — Disposi-
tivos para coordenacdo de portas — Requisitos e
métodos de ensaio

1.10.2003

1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

1.6.2006

1.6.2006

EN 1158:1997/A1:2002

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1168:2005+A3:2011
Produtos prefabricados de betio — Lajes alveo-

ladas

EN 1168:2005
+A2:2009

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Vidro na construgdo — Envidragados isolantes
prefabricados selados — Parte 5: Avaliagdo da
conformidade

EN 1279-5:2005
+A1:2008

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005
Telhas cerdmicas e acessorios — Definicdes e
especificacdes dos produtos

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Sistemas de reten¢do rodovidrios — Parte 5:
Requisitos do produto e avaliagdo de conformi-
dade para sistemas de retengdo de veiculos

EN 1317-5:2007
+A1:2008

1.1.2013

1.1.2013

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

1.3.2013

1.3.2013
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CEN

EN 1319:2009

Geradores de ar quente de convecgdo forcada que
utilizam combustiveis gasosos para aquecimento
doméstico, munidos de queimadores com venti-
lador com caudal térmico inferior ou igual a
70 kW (referidos ao poder calorifico inferior)

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005
Dispositivos de apoio estruturais — Parte 3:
Dispositivos de apoio elastoméricos.

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004
Dispositivos de apoio estruturais — Parte 4:
Rolamentos.

1.2.2005

1.2.2006

EN 1337-4:2004/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005
Dispositivos de apoio estrutural — Parte 5:
Dispositivos de apoio com receptaculo

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004
Dispositivos de apoio estruturais — Parte 6:
Dispositivos de apoio oscilantes.

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Dispositivos de apoio estrutural — Parte 7:
Aparelhos de apoio esféricos e cilindricos
comportando o PTFE

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007
Dispositivos de apoio estruturais — Parte 8:
Dispositivos de apoio guiados e dispositivos de
apoio agrupados

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003
Blocos prefabricados de betdo para pavimento —
Requisitos e métodos de ensaio

1.3.2004

1.3.2005

EN 1338:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003
Lajetas prefabricadas de betdo — Requisitos e
métodos de ensaio

1.3.2004

1.3.2005

EN 1339:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003
Lancis de betdo — Requisitos e métodos de
ensaio

1.2.2004

1.2.2005

EN 1340:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007
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CEN EN 1341:2012 EN 1341:2001 1.9.2013 1.9.2013
Lajes de pedra natural para pavimentos exteriores
— Requisitos e métodos de ensaio
CEN EN 1342:2012 EN 1342:2001 1.9.2013 1.9.2013
Cubos e paralelepipedos de pedra natural para
pavimentos exteriores — Requisitos e métodos
de ensaio
CEN EN 1343:2012 EN 1343:2001 1.9.2013 1.9.2013
Guias de pedra natural para pavimentos exterio-
res — Requisitos e métodos de ensaio
CEN EN 1344:2013 EN 1344:2002 8.8.2014 8.8.2016
Blocos ceramicos para pavimento — Especifica-
¢des e métodos de ensaio
EN 1344:2013/AC:2015
CEN EN 1423:2012 EN 1423:1997 1.11.2012 1.11.2012
Materiais para marcagdo rodovidria — Materiais
de projecio — Microesferas de vidro, agregados
antiderrapantes e mistura destes dois componen-
tes
EN 1423:2012/AC:2013 1.7.2013 1.7.2013
CEN EN 1433:2002 1.8.2003 1.8.2004
Canais de drenagem para zonas de circulagdo de
pedes e veiculos — Classificagdo, requisitos
construtivos e de ensaios, marcagdo e avaliacio
da conformidade
EN 1433:2002/A1:2005 1.1.2006 1.1.2006
CEN EN 1457-1:2012 EN 1457:1999 1.11.2012 1.11.2013
Chaminés — Condutas interiores em terracota/
[cerdmica — Parte 1: Condutas interiores para
utilizacdo em condi¢des secas — Requisitos e
métodos de ensaio
CEN EN 1457-2:2012 EN 1457:1999 1.11.2012 1.11.2013
Chaminés — Condutas interiores em terracota/
[cerdmica — Parte 2: Condutas interiores funcio-
nando em condi¢des de humidade — Requisitos
e métodos de ensaio
CEN EN 1463-1:2009 EN 1463-1:1997 1.1.2010 1.1.2011

Materiais para sinalizagdo horizontal de estradas
— Marcadores retrorreflectores — Parte 1:
Requisitos de desempenho inicial
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CEN

EN 1469:2015
Produtos em pedra natural — Placas para
revestimento de paredes — Requisitos

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004

Produtos e sistemas para a protecdo e reparacio
de estruturas de betdo — Defini¢des, requisitos,
controlo da qualidade e avaliagio da conformi-
dade — Parte 2: Sistemas de protegdo superficial
do betdo

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Produtos e sistemas para a protegdo e reparagio
de estruturas de betdo — Definicdes, requisitos,
controlo da qualidade e avaliagio da conformi-
dade — Parte 3: Reparagdo estrutural e ndo
estrutural

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Produtos e sistemas para a protecio e reparagio
de estruturas de betdo — Defini¢des, requisitos,
controlo da qualidade e avaliagdo da conformi-
dade — Parte 4: Colagem estrutural

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Produtos e sistemas para a protecio e reparagio
de estruturas de betdo — Defini¢des, requisitos,
controlo da qualidade e avaliagdo da conformi-
dade — Parte 5: Produtos e sistemas para inje¢do
do betdo

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Produtos e sistemas para a protecdo e reparagio
de estruturas de betdo — Defini¢des, requisitos,
controlo da qualidade e avaliagio da conformi-
dade — Parte 6: Ancoragem de armaduras de ago

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Produtos e sistemas para a protecdo e reparagio
de estruturas de betdo — Defini¢des, requisitos,
controlo da qualidade e avaliagio da conformi-
dade — Parte 7: Protecdo contra a corrosio das
armaduras

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Produtos prefabricados com armadura estrutural
ou ndo estrutural, de betdo de inertes leves com
estrutura aberta

EN 1520:2002

1.1.2012

1.1.2013
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CEN EN 1748-1-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidro na constru¢io — Produtos de base
especiais — Vidro borossilicatado — Parte 1-2:
Avaliacdo da conformidade/Norma de produto
CEN EN 1748-2-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidro na construgdo — Produtos de base
especiais — Vitrocerdmico — Parte 2-2: Avalia-
cdo da conformidade/Norma de produto
CEN EN 1806:2006 1.5.2007 1.5.2008
Chaminés — Tijolos ceramicos para condutas de
fumo de parede simples — Requisitos e métodos
de ensaio
CEN EN 1825-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Separadores de gorduras — Parte 1: Principios
para a concepgdo, o desempenho e os ensaios, a
marcac¢do e o controlo da qualidade
EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1856-1:2009 EN 1856-1:2003 1.3.2010 1.3.2011
Chaminés — Requisitos para chaminés metélicas
— Parte 1: Componentes do sistema das
chaminés
CEN EN 1856-2:2009 EN 1856-2:2004 1.3.2010 1.3.2011
Chaminés — Requisitos para chaminés metélicas
— Parte 2: Tubagens e elementos de ligagdo
metdlicos
CEN EN 1857:2010 EN 1857:2003 1.1.2011 1.1.2012
Chaminés — Componentes — Condutas interio- +A1:2008
res em betdo
CEN EN 1858:2008+A1:2011 EN 1858:2008 1.4.2012 1.4.2013
Chaminés — Componentes — Fugas de chaminés
em betdo
CEN EN 1863-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidro na constru¢io — Vidro de silicato sodo
célcico endurecido termicamente — Parte 2:
Avaliagdo da conformidade/Norma de produto
CEN EN 1873:2005 1.10.2006 1.10.2009

Acessorios prefabricados para coberturas —
Lanternins pontuais de pldstico — Especificagdo
do produto e métodos de ensaio.
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CEN EN 1916:2002 1.8.2003 23.11.2004
Tubos e acessorios de betdo ndo armado, betdo
com fibras de aco e betdo armado
EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 1917:2002 1.8.2003 23.11.2004
Camaras de visita e camaras de ramal de betdo
ndo armado, betdo com fibras de aco e betdo
armado.
EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 1935:2002 1.10.2002 1.12.2003
Acessorios e ferragens — Dobradicas de eixo
simples — Requisitos e métodos de ensaio
EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 10025-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Produtos laminados a quente de acos de
construgdo ndo ligados — Parte 1: Condicdes
técnicas gerais de fornecimento
CEN EN 10088-4:2009 1.2.2010 1.2.2011
Acos inoxiddveis — Parte 4: Condi¢des técnicas
de fornecimento para chapa em placa e banda/
[bobine de aco resistente a corrosio para
aplicaces na construgdo
CEN EN 10088-5:2009 1.1.2010 1.1.2011
Acos inoxiddveis — Parte 5: Condi¢des técnicas
de fornecimento para barras, perfis, perfis
trefilados, arame e produtos brilhantes de aco
resistente a corrosdo para aplicagdes na cons-
trugdo
CEN EN 10210-1:2006 1.2.2007 1.2.2008
Perfis ocos acabados a quente de agos de
construgdo ndo ligados e de grdo fino — Parte
1: Condigdes técnicas de fornecimento
CEN EN 10219-1:2006 1.2.2007 1.2.2008
Perfis ocos soldados e enformados a frio de acos
de construgdo ndo ligados e de grdo fino — Parte
1: Condig¢des técnicas de fornecimento
CEN EN 10224:2002 1.4.2006 1.4.2007

Tubos e acessérios de aco ndo ligado para o
transporte de liquidos aquosos, incluindo dgua
destinada ao consumo humano — Condi¢des
técnicas de fornecimento
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EN 10224:2002/A1:2005 1.4.2006 1.4.2007
CEN EN 10255:2004+A1:2007 1.1.2010 1.1.2011
Tubos de aco ndo ligado com aptiddo para
soldadura e roscagem — Condicdes técnicas de
fornecimento
CEN EN 10311:2005 1.3.2006 1.3.2007
Juntas para ligacdo de tubos de ago e acessorios
para conducdo de dgua e outros liquidos
CEN EN 10312:2002 1.4.2006 1.4.2007
Tubos soldados de ago inoxidavel para o trans-
porte de liquidos aquosos, incluindo dgua
destinada ao consumo humano — Condi¢des
técnicas de fornecimento
EN 10312:2002/A1:2005 1.4.2006 1.4.2007
CEN EN 10340:2007 1.1.2010 1.1.2011
Acos vazados de construgdo
EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 10343:2009 1.1.2010 1.1.2011
Agos para temperar e revenir para utilizar na
constru¢do — Condic¢des técnicas de funciona-
mento
CEN EN 12004:2007+A1:2012 EN 12004:2007 1.4.2013 1.7.2013
Colas para ladrilhos — Requisitos, avaliagdo da
conformidade, classificagdo e designacio
CEN EN 12050-1:2001 1.11.2001 1.11.2002
EstacOes elevatorias de dguas residuais para
edificios e terrenos — Principios construtivos e
de ensaio — Parte 1: Estagdes elevatérias para
dguas residuais contendo matérias fecais
CEN EN 12050-2:2000 1.10.2001 1.10.2002
EstacOes elevatorias de dguas residuais para
edificios e terrenos — Principios construtivos e
de ensaio — Parte 2: Estagdes elevatérias para
dguas residuais isentas de matérias fecais
CEN EN 12050-3:2000 1.10.2001 1.10.2002

Estacoes elevatorias de dguas residuais para
edificios e terrenos — Principios construtivos e
de ensaio — Parte 3: EstacOes elevatorias com
aplicacdo limitada para dguas residuais contendo
matérias fecais
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CEN

EN 12050-4:2000

Estacdes elevatérias de dguas residuais para
edificios e terrenos — Principios construtivos e
de ensaio — Parte 4: Valvulas antirretorno para
dguas residuais contendo matérias fecais e para
dguas residuais isentas de matérias fecais

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004
Pedra natural — Ladrilhos modulares — Requi-
sitos

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004
Pedra natural — Placas para pavimentos e
degraus — Requisitos

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gds — Parte 1: Requisitos e métodos de
ensaio para dispositivos de controlo automaético
eléctrico e de retardo

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gds — Parte 2: Requisitos e métodos de
ensaio para dispositivos para controlo automati-
co ndo eléctrico e de retardo

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gis — Parte 3: Requisitos e métodos de
ensaio para dispositivos de paragem e de disparo
manual

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Sistemas fixos de combate a incéndio — Orgios
constituintes das instalacdes de CO, — Parte 4:
Prescri¢des e métodos de ensaio das vélvulas dos
reservatérios de alta pressdo e seus accionamen-
tos

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gds — Parte 5: Requisitos e métodos de
ensaio para valvulas direccionais de alta e baixa
pressdo e respetivos actuadores

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009
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CEN

EN 12094-6:2006

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gis — Parte 6: Requisitos e métodos de
ensaio para dispositivos ndo eléctricos de desac-
tivagdo

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000 )
Sistemas fixos de combate a incéndio — Orgdos
constituintes das instala¢des de CO, — Parte 7:
Prescricdes e métodos de ensaio para difusores

1.10.2001

1.4.2004

EN 12094-7:2000/A1:2005

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gds — Parte 8: Requisitos e métodos de
ensaio para ligacdes

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gds — Parte 9: Requisitos e métodos de
ensaio para detetores de incéndio especiais

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gds — Parte 10: Requisitos e métodos de
ensaio para mandmetros e pressostatos

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gds — Parte 11: Requisitos e métodos de
ensaio para dispositivos de pesagem mecanica

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Sistemas fixos de combate a incéndios —
Elementos constituintes para sistemas de extingdo
por gds — Parte 12: Requisitos e métodos de
ensaio para dispositivos de alarme pneumdtico

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Sistemas fixos de extincdo de incéndios —
Componentes para instalagdes de extingdo a gds
— Parte 13: Requisitos essenciais para vélvulas
antirretorno

1.1.2002

1.4.2004

EN 12094-13:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010
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CEN EN 12101-1:2005 1.6.2006 1.9.2008
Sistemas de controlo de fumos e de calor —
Parte 1: Especificagdes para cortinas de fumo
EN 12101-1:2005/A1:2006 1.12.2006 1.9.2008
CEN EN 12101-2:2003 1.4.2004 1.9.2006
Sistemas de controlo de fumos e de calor —
Parte 2: Especificacgdo para fumo natural e
ventiladores para extracgio de calor
CEN EN 12101-3:2015 EN 12101-3:2002 8.4.2016 8.4.2017
Sistemas de controlo de fumos e de calor —
Parte 3: Especificacdo para fumo propulsionado e
ventiladores de exaustdo de calor
CEN EN 12101-6:2005 1.4.2006 1.4.2007
Sistemas de controlo de fumos e calor — Parte 6:
Especificacdes para os sistemas de diferencial de
pressdo — Conjuntos
EN 12101-6:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 12101-7:2011 1.2.2012 1.2.2013
Sistemas de controlo de fumos e calor — Parte 7:
Condutas de controlo de fumos
CEN EN 12101-8:2011 1.2.2012 1.2.2013
Sistemas de controlo de fumos e calor — Parte 8:
Registos de controlo de fumos
CEN EN 12101-10:2005 1.10.2006 1.5.2012
Sistemas de controlo de fumo e calor — Parte 10:
Fornecimentos de energia
EN 12101-10:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12150-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidro na constru¢dio — Vidro de seguranga de
silicato sodocélcico temperado termicamente —
Parte 2: Avaliagio da conformidade/Norma de
produto
CEN EN 12209:2003 1.12.2004 1.6.2006
Ferragens — Fechos e testas mecanicos — Fechos
operados mecanicamente, testas ¢ fechos de
chapa — Requisitos e métodos de ensaio
EN 12209:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006
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CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001 1.4.2002 1.9.2005
Sistemas fixos de combate a incéndios —
Componentes para sistemas sprinkler e de
pulverizagdo de dgua — Parte 1: Sprinklers
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 1.11.2006 1.11.2007
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 1.3.2005 1.3.2006
CEN EN 12259-2:1999 1.1.2002 1.8.2007
Sistemas fixos de combate a incéndios —
Componentes para sistemas sprinkler e de
pulverizagdo de dgua — Parte 2: Conjunto de
vélvulas de alarme hiimidas
EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005
EN 12259-2:1999/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-2:1999/A2:2005 1.9.2006 1.8.2007
CEN EN 12259-3:2000 1.1.2002 1.8.2007
Sistemas fixos de combate a incéndio —
Componentes para sprinkler e sistemas de
pulverizagao de dgua — Parte 3: Conjunto de
vélvulas de alarme secas
EN 12259-3:2000/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-3:2000/A2:2005 1.9.2006 1.8.2007
CEN EN 12259-4:2000 1.1.2002 1.4.2004
Sistemas fixos de combate a incéndio —
Componentes para sprinkler e sistemas de
pulverizagdo de dgua — Parte 4: Alarmes de
motor de dgua
EN 12259-4:2000/A1:2001 1.1.2002 1.4.2004
CEN EN 12259-5:2002 1.7.2003 1.9.2005
Sistemas fixos de combate a incéndios —
Componentes para sistemas sprinkler e de
pulverizagdo de dgua — Parte 5: Detetores de
débito hidraulico
CEN EN 12271:2006 1.1.2008 1.1.2011
Revestimentos superficiais — Requisitos
CEN EN 12273:2008 1.1.2009 1.1.2011

Lamas asfélticas — Requisitos
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CEN EN 12285-2:2005 1.1.2006 1.1.2008
Reservatorios de aco fabricados em oficina —
Parte 2: Reservatdrios cilindricos, horizontais, de
paredes simples e duplas, aéreos, para armaze-
namento de liquidos inflamdveis e ndo inflamé-
veis, poluentes de dgua
CEN EN 12326-1:2014 EN 12326-1:2004 13.2.2015 13.2.2016
Ardésias e produtos em pedra para coberturas
descontinuas e revestimento exterior de paredes
— Parte 1: Especificacdo para ardésias e arddsias
carbonatadas
CEN EN 12337-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidro na constru¢gdo — Vidro de silicato
sodocdlcico endurecido quimicamente — Parte 2:
Avaliagdo da conformidade/Norma de produto
CEN EN 12352:2006 1.2.2007 1.2.2008
Equipamento de controlo de trafego — Sistemas
luminosos de aviso e seguranga
CEN EN 12368:2006 1.2.2007 1.2.2008
Equipamento de controlo de trafego — Seméfo-
ros
CEN EN 12380:2002 1.10.2003 1.10.2004
Vilvulas de regulacdo da pressdo para sistemas de
drenagem de dguas residuais — Requisitos,
métodos de ensaio e avaliagdo da conformidade
CEN EN 12446:2011 EN 12446:2003 1.4.2012 1.4.2013
Chaminés — Componentes — Paredes exteriores
em elementos de betdo
CEN EN 12467:2012 EN 12467:2004 1.7.2013 1.7.2013
Chapas lisas de fibrocimento — Caracteristicas
do produto e métodos de ensaio
CEN EN 12566-1:2000 1.12.2004 1.12.2005
Pequenas instalagdes de tratamento de dguas
residuais até 50 PTE — Parte 1: Fossas sépticas
prefabricadas
EN 12566-1:2000/A1:2003 1.12.2004 1.12.2005
CEN EN 12566-3:2005+A2:2013 EN 12566-3:2005 8.8.2014 8.8.2015

Pequenas instalacdes de tratamento de dguas
residuais até 50 PTE — Parte 3: Estacdes de
tratamento de dguas residuais domésticas com-
pactas efou montadas no local

+A1:2009
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CEN

EN 12566-4:2007

Pequenas instalagdes de tratamento de dguas
residuais até 50 PTE — Parte 4: Fossas sépticas
montadas no local a partir de elementos
prefabricados

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Pequenas instalacdes de tratamento de dguas
residuais até 50 PTE — Parte 6: Unidades pré-
-fabricadas de tratamento de efluentes de fossas
séticas

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Pequenas instalagdes de tratamento de dguas
residuais até 50 PTE — Parte 7: Unidades pré-
-fabricadas de tratamento tercidrio

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009
Betumes e ligantes betuminosos — Especifica¢des
para betumes de pavimentagdo

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2008+A1:2013
Componentes prefabricados armados de betdo
celular autoclavado

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12620:2002+A1:2008
Agregados para betdo

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000
Sistemas antiencadeamento para estradas —
Parte 1: Desempenho e caracteristicas

1.2.2004

1.2.2006

EN 12676-1:2000/A1:2003

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007
Produtos prefabricados de betdo — Elementos de
laje drenantes para pavimentos em estdbulos

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008
Aparelhos  sanitdrios — Especificagdes para
banheiras de ondas

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007
Produtos prefabricados de betdo — Estacas para
fundacoes

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009
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CEN EN 12809:2001 1.7.2005 1.7.2007
Caldeiras independentes, para uso doméstico, que
utilizam combustiveis sélidos — Saida de energia
nominal até 50 kW — Requisitos e métodos de
ensaio
EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
EN 12809:2001/A1:2004 1.7.2005 1.7.2007
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12815:2001 1.7.2005 1.7.2007
Fogdes para uso doméstico que utilizam com-
bustiveis solidos — Requisitos e métodos de
ensaio
EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 12815:2001/A1:2004 1.7.2005 1.7.2007
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12839:2012 EN 12839:2001 1.10.2012 1.10.2013
Produtos prefabricados de betdo — Elementos
para vedagdes
CEN EN 12843:2004 1.9.2005 1.9.2007
Produtos prefabricados de betdo — Mastros e
postes
CEN EN 12859:2011 EN 12859:2008 1.12.2011 1.12.2012
Placas de gesso — Defini¢des, requisitos e
métodos de ensaio
CEN EN 12860:2001 1.4.2002 1.4.2003
Colas a base de gesso para placas de gesso —
Definicdes, requisitos e métodos de ensaio
EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 12878:2005 1.3.2006 1.3.2007
Pigmentos para a coloracio de materiais de
constru¢do a base de cimento efou cal —
Especificacdes e métodos de ensaio
EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 12899-1:2007 1.1.2009 1.1.2013

Sinalizacdo vertical rodovidria fixa — Parte 1:
Sinais fixos
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CEN EN 12899-2:2007 1.1.2009 1.1.2013
Sinalizacdo vertical rodovidria fixa — Parte 2:
Balizas internamente iluminadas
CEN EN 12899-3:2007 1.1.2009 1.1.2013
Sinalizacdo vertical rodovidria fixa — Parte 3:
Delineadores e retroreflectores
CEN EN 12951:2004 1.9.2005 1.9.2006
Acessorios prefabricados para coberturas —
Escadas de telhado — Especificagdes do produto
e métodos de ensaio
CEN EN 12966-1:2005+A1:2009 1.8.2010 1.8.2010
Sinalizacio vertical rodovidria — Painéis de
mensagem varidvel — Parte 1: Norma de produto
CEN EN 13024-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidro na construcdo — Vidro borossilicatado de
seguranga temperado termicamente — Parte 2:
Avaliacdo da conformidade/Norma de produto
CEN EN 13043:2002 1.7.2003 1.6.2004
Agregados para misturas betuminosas e trata-
mentos superficiais para estradas, aeroportos e
outras dreas de circulagdo
EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13055-1:2002 1.3.2003 1.6.2004
Agregados leves — Parte 1: Agregados leves para
betdo, argamassas e caldas de injecdo
EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13055-2:2004 1.5.2005 1.5.2006
Agregados leves — Parte 2: Agregados leves para
misturas betuminosas e tratamentos superficiais e
para aplicagdes em camadas de materiais nio
ligados ou ligados
CEN EN 13063-1:2005+A1:2007 EN 13063-1:2005 1.5.2008 1.5.2009

Chaminés — Sistemas de chaminés com conduta
interior em terracota/cerimica — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaio para determina-
cdo da resisténcia ao fogo de chaminé
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CEN EN 13063-2:2005+A1:2007 EN 13063-2:2005 1.5.2008 1.5.2009
Chaminés — Sistemas de chaminés com conduta
interior em terracota/ceramica — Parte 2:
Requisitos e métodos de ensaio em condi¢des
de humidade
CEN EN 13063-3:2007 1.5.2008 1.5.2009
Chaminés — Sistemas de chaminés com conduta
interior em terracota/cerimica — Parte 3:
Requisitos e métodos de ensaio para sistemas de
chaminés com mistura de ar
CEN EN 13069:2005 1.5.2006 1.5.2007
Chaminés — Paredes externas cerdmicas para
sistemas de chaminés — Requisitos e métodos de
ensaio
CEN EN 13084-5:2005 1.4.2006 1.4.2007
Chaminés industriais independentes — Parte 5:
Materiais para paredes interiores em cerdmica —
Especificacdo do produto
EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13084-7:2012 EN 13084-7:2005 1.9.2013 1.9.2013
Chaminés independentes — Parte 7: Especifica-
¢des de produto aplicaveis as fabricagdes cilin-
dricas em ago para utilizagdo em chaminés de
parede simples em aco e condutas interiores em
aco
CEN EN 13101:2002 1.8.2003 1.8.2004
Degraus para camaras de visita — Requisitos,
marcagdo, ensaios e avaliacdo da conformidade
CEN EN 13108-1:2006 1.3.2007 1.3.2008
Misturas betuminosas — Especificacdes de mate-
riais — Parte 1: Misturas betuminosas densas
EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-2:2006 1.3.2007 1.3.2008
Misturas betuminosas — Especifica¢des de mate-
riais — Parte 2: Misturas betuminosas para
camadas muito delgadas
EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
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CEN EN 13108-3:2006 1.3.2007 1.3.2008

Misturas betuminosas — Especificacdes de mate-

riais — Parte 3: Misturas betuminosas moles

EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-4:2006 1.3.2007 1.3.2008

Misturas betuminosas — Especifica¢des de mate-

riais — Parte 4: Misturas betuminosas cilindradas

a quente

EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-5:2006 1.3.2007 1.3.2008

Misturas betuminosas — Especifica¢des de mate-

riais — Parte 5: Mastiques betuminosos pétreos

EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-6:2006 1.3.2007 1.3.2008

Misturas betuminosas — Especificagdes de mate-

riais — Parte 6: Mastique betuminoso

EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-7:2006 1.3.2007 1.3.2008

Misturas betuminosas — Especificacdes de mate-

riais — Parte 7: Betdo betuminoso drenante

EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13139:2002 1.3.2003 1.6.2004

Agregados para argamassa

EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13160-1:2003 1.3.2004 1.3.2005

Sistemas de dete¢io de fugas — Parte 1:

Principios gerais
CEN EN 13162:2012+A1:2015 EN 13162:2012 10.7.2015 10.7.2016

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo

em edificios — Produtos manufaturados de 13

mineral (MW) — Especificacdo
CEN EN 13163:2012+A1:2015 EN 13163:2012 10.7.2015 10.7.2016

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo
em edificios — Produtos manufaturados em
poliestireno expandido (EPS) — Especificacdo
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CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Produtos de isolamento térmico para aplicacio
em edificios — Produtos manutaturados de
espuma de poliestireno extrudido (XPS) —
Especificacdo

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012+A1:2015

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo
em edificios — Produtos manufaturados de
espuma de poliuretano rigido (PUR) — Especifi-
cagdo

EN 13165:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13166:2012+A1:2015

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo
em edificios — Produtos manufaturados de
espuma fenélida (PF) — Especificacdo

EN 13166:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo
em edificios — Produtos manufaturados de vidro
celular (CG) — Especificacdo

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo
em edificios — Produtos manufaturados de 1a de
madeira (WW) — Especificacdo

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo
em edificios — Produtos manufaturados de
perlite expandida (EPB) — Especificagdo

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Produtos de isolamento térmico para aplicagio
em edificios — Produtos manufaturados de
cortica expandida (ICB) — Especificacdo

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo
em edificios — Produtos manufaturados de fibra
de madeira (WF) — Especificagdo

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011
Produtos prefabricados de betdo — Elementos
para pavimentos nervurados

EN 13224:2004
+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013
Produtos pré-fabricados de betdo — Elementos
estruturais lineares

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015
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CEN EN 13229:2001 1.7.2005 1.7.2007
Aparelhos de encastrar incluindo lareiras que
utilizam combustiveis sélidos — Requisitos e
métodos de ensaio
EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007
EN 13229:2001/A1:2003 1.6.2006 1.6.2007
EN 13229:2001/A2:2004 1.7.2005 1.7.2007
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13240:2001 1.7.2005 1.7.2007
Aquecedores de ambiente que utilizam combus-
tiveis s6lidos — Requisitos e métodos de ensaio
EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 13240:2001/A2:2004 1.7.2005 1.7.2007
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 EN 13241-1:2003 1.1.2012 1.1.2013
Portdes industriais e de garagem — Norma de
produto — Parte 1: Produtos sem caracteristicas
corta-fogo ou para-chamas
CEN EN 13242:2002+A1:2007 EN 13242:2002 1.1.2009 1.1.2010
Agregados para materiais ndo ligados ou tratados
com ligantes hidrdulicos utilizados em trabalhos
de engenharia civil e na construgdo rodovidria
CEN EN 13245-2:2008 1.7.2010 1.7.2012
Materiais pldsticos — Perfis de policloreto de
vinilo ndo plastificado (PVC-U) para aplicagdes
em edificios — Parte 2: Perfis de PVC-U e de PVC-
-UE para acabamentos de paredes e painéis
EN 13245-2:2008/AC:2009 1.7.2010 1.7.2010
CEN EN 13249:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso na construgdo de
estradas e outras dreas de trafego (excluindo
autoestradas e inclusdo de asfalto)
EN 13249:2000/A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
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CEN

EN 13250:2000

Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso na construcio de
autoestradas

1.10.2001

1.10.2002

EN 13250:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13251:2000

Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso em trabalhos na terra,
fundagdes e estruturas de retencio

1.10.2001

1.10.2002

EN 13251:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13252:2000

Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso em sistemas de
drenagem

1.10.2001

1.10.2002

EN 13252:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13253:2000

Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso em trabalhos de
controlo da erosdo (protecio costeira, revesti-
mento da margem)

1.10.2001

1.10.2002

EN 13253:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13254:2000

Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso na construgdo de
reservatérios e barragens

1.10.2001

1.10.2002

EN 13254:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13254:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13255:2000
Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso na construgdo de canais

1.10.2001

1.10.2002

EN 13255:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13255:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006
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CEN

EN 13256:2000

Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso na construgio de tuneis
e estruturas subterrdneas

1.10.2001

1.10.2002

EN 13256:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13256:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13257:2000
Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso em arrumacdes de
residuos sélidos

1.10.2001

1.10.2002

EN 13257:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13257:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009
Silica de fumo para betdo — Parte 1: Defini¢des,
especificagdes e critérios de conformidade

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2000

Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso em projetos de
contengio de residuos liquidos

1.10.2001

1.10.2002

EN 13265:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13265:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13279-1:2008
Gesso e produtos a base de gesso para a
construcdo — Parte 1: Defini¢des e requisitos

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Ligantes hidrdulicos para estradas — Parte 1:
Ligantes hidrdulicos de endurecimento rdpido
para estradas — Composicdo, especificacdes e
critérios de conformidade

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003
Lava-lougas — Requisitos funcionais e métodos
de ensaio

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Reservatorios termopldsticos estdticos para ar-
mazenagem acima do solo de dleos de aqueci-
mento doméstico, querosene e combustiveis de
motores diesel — Moldado de sopro em
polietileno, moldado rotacional em polietileno e
poliamida 6 por reservatérios de polimerizagio
i6nica — Requisitos e métodos de ensaio

EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011
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CEN EN 13361:2004 1.9.2005 1.9.2006
Barreiras geossintéticas — Caracteristicas reque-
ridas para o uso na construgdo de reservatérios e
barragens
EN 13361:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13362:2005 1.2.2006 1.2.2007
Barreiras geossintéticas — Caracteristicas reque-
ridas para uso na construcio de canais
CEN EN 13383-1:2002 1.3.2003 1.6.2004
Enrocamentos — Parte 1: Especificacdes
EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13407:2006 1.1.2008 1.1.2009
Urinois de parede — Requisitos funcionais e
métodos de ensaio
CEN EN 13450:2002 1.10.2003 1.6.2004
Agregados para balastros de vias férreas
EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13454-1:2004 1.7.2005 1.7.2006
Ligantes, ligantes compostos e misturas feitas em
fibrica a base de sulfato de célcio para revesti-
mentos continuos de pavimentos — Parte 1:
Defini¢des e requisitos.
CEN EN 13479:2004 1.10.2005 1.10.2006
Consumiveis de soldadura — Norma geral de
produto para metal de adi¢gdo e fluxos para
soldadura por fusdo de matériais metdlicos
CEN EN 13491:2004 1.9.2005 1.9.2006
Barreiras geossintéticas — Caracteristicas reque-
ridas para uso como barreira fluida na constru-
¢do de taneis e estruturas no subsolo
EN 13491:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13492:2004 1.9.2005 1.9.2006
Barreiras geossintéticas — Caracteristicas reque-
ridas para uso na construcdo de locais de
colocacdo de desperdicios liquidos, estacdes de
transferéncia ou conten¢do secunddria
EN 13492:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008
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CEN EN 13493:2005 1.3.2006 1.3.2007
Barreiras geossintéticas — Caracteristicas reque-
ridas para uso na construgdo de armazéns de
residuos s6lidos e locais de eliminacdo
CEN EN 13502:2002 1.8.2003 1.8.2004
Chaminés — Requisitos e métodos de ensaio para
terminais de condutas de chaminés em argila/
[cerdmica
CEN EN 13561:2004+A1:2008 EN 13561:2004 1.8.2009 1.8.2010
Persianas externas — Requisitos de desempenho,
incluindo seguranga
CEN EN 13564-1:2002 1.5.2003 1.5.2004
Vilvulas antirretorno para edificios — Parte 1:
Requisitos
CEN EN 13616:2004 1.5.2005 1.5.2006
Dispositivos de prevencdo de transbordo para
reservatdrios estdticos para combustiveis liquidos
de petréleo
EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13658-1:2005 1.3.2006 1.3.2007
Rebordos e caleiras metdlicas — Definigdes,
requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Revestimentos interiores
CEN EN 13658-2:2005 1.3.2006 1.3.2007
Rebordos e caleiras metdlicas — Definigdes,
requisitos e métodos de ensaio — Parte 2:
Revestimentos exteriores
CEN EN 13659:2004+A1:2008 EN 13659:2004 1.8.2009 1.8.2010
Portadas — Requisitos de desempenho, incluindo
seguranga
CEN EN 13693:2004+A1:2009 EN 13693:2004 1.5.2010 1.5.2011
Produtos prefabricados de betdo — Elementos
especiais para coberturas
CEN EN 13707:2004+A2:2009 1.4.2010 1.10.2010
Membranas de impermeabilizacdo flexiveis —
Membranas betuminosas armadas para imper-
meabilizagdo de coberturas — Definicdes e
caracteristicas
CEN EN 13747:2005+A2:2010 EN 13747:2005 1.1.2011 1.1.2011

Produtos prefabricados em betdo — Prelajes

+A1:2008
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CEN

EN 13748-1:2004
Mosaico hidrdulico — Parte 1: Mosaico hidrdu-
lico para utilizacdo em interiores

1.6.2005

1.10.2006

EN 13748-1:2004/AC:2005

1.6.2005

1.6.2005

EN 13748-1:2004/A1:2005

1.4.2006

1.10.2006

CEN

EN 13748-2:2004
Ladrilhos hidrdulicos — Parte 2: Ladrilhos
hidrdulicos para uso exterior

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Betumes e ligantes betuminosos — Quadro de
especificacdes para emulsdes betuminosas catio-
nicas

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002
Revestimentos continuos para pavimentos —
Materiais — Especificagdes e requisitos

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006
Produtos de estafe — Definicdes, requisitos e
métodos de ensaio

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003
Fachadas cortina — Norma de produto

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Membranas de impermeabilizagio flexiveis —
Defini¢do e caracteristicas de barreiras flexiveis
colocadas sob revestimentos de coberturas —
Parte 1: Barreiras para coberturas com elementos
descontinuos

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Membranas de impermeabilizacio flexiveis —
Defini¢do e caracteristicas de barreiras flexiveis
colocadas sob paredes — Parte 2: Barreiras
flexiveis para paredes

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Pavimentos de betdo — Parte 3: Especificacdes
relativas a vardes de transferéncia de carga para
utilizacdo em pavimentos de betdo

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Painéis divisorios prefabricados em placas de
gesso de alma celular em cartio — Definigdes,
requisitos e métodos de ensaio

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006
Betumes e ligantes betuminosos — Especifica¢des
para betumes duros de pavimentacdo

1.1.2010

1.1.2011

EN 13924:2006/AC:2006

1.1.2010

1.1.2010
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CEN EN 13950:2014 EN 13950:2005 13.2.2015 13.2.2016
Painéis compostos de placas de gesso para
isolamento térmicofactistico — Definicdes, re-
quisitos e métodos de ensaio
CEN EN 13956:2012 EN 13956:2005 1.10.2013 1.10.2013
Membranas de impermeabilizagio flexiveis —
Membranas de plastico e de borracha para
impermeabilizacdo de coberturas — Defini¢des
e caracteristicas
CEN EN 13963:2005 1.3.2006 1.3.2007
Materiais de vedacdo para placas de gesso —
Definicdes, requisitos e métodos de ensaio
EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13964:2014 EN 13964:2004 8.4.2016 8.4.2017
Tetos suspensos — Requisitos e métodos de
ensaio
CEN EN 13967:2012 EN 13967:2004 1.3.2013 1.7.2013
Membranas de impermeabilizagio flexiveis —
Membranas de plastico e de borracha contra a
ascensdo capilar de dgua do terreno — Defini¢des
e caracteristicas
CEN EN 13969:2004 1.9.2005 1.9.2006
Membranas de impermeabilizacio flexiveis —
Membranas betuminosas contra a ascensdo
capilar de dgua do terreno — Definicdes e
caracteristicas
EN 13969:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13970:2004 1.9.2005 1.9.2006
Membranas de impermeabilizagio flexiveis —
Membranas betuminosas usadas como barreiras
ao vapor — Definicdes e caracteristicas
EN 13970:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13978-1:2005 1.3.2006 1.3.2008

Produtos prefabricados de betio — Garagens
prefabricadas de betdo — Parte 1: Requisitos para
garagens de betdo armado monoliticas ou
compostas por elementos individuais com a
dimensdo de uma garagem
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CEN EN 13984:2013 EN 13984:2004 1.11.2013 1.11.2013
Membranas de impermeabilizagio flexiveis —
Barreiras antivapor de pldstico e de borracha —
Defini¢des e caracteristicas
CEN EN 13986:2004+A1:2015 EN 13986:2004 13.11.2015 13.11.2016
Painéis a base de madeira para uso na construgio
— Caracteristicas, avaliacio da conformidade e
marcagao
CEN EN 14016-1:2004 1.12.2004 1.12.2005
Ligantes para revestimentos a base de magnésia
— Magnésia cdustica e cloreto de magnésio —
Parte 1: Defini¢des, requisitos
CEN EN 14023:2010 1.1.2011 1.1.2012
Betumes e ligantes betuminosos — Quadro de
especificacdes para betumes modificados com
polimeros
CEN EN 14037-1:2003 1.2.2004 1.2.2005
Painéis radiantes para montagem em tetos
alimentados a dgua a temperatura inferior a
120° C — Parte 1: Especificacdes técnicas e
requisitos
CEN EN 14041:2004 1.1.2006 1.1.2007
Revestimentos de piso resilientes, téxteis e
laminados — Caracteristicas essenciais
EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14055:2010 1.9.2011 1.9.2012
Autoclismos para sanita ou urinol
CEN EN 14063-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Produtos de isolamento térmico para construgio
— Isolamento térmico fabricado in situ a base de
granulados leves de argila expandida — Parte 1:
Especificacdo do produto a granel antes de
colocagio em obra
EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14064-1:2010 1.12.2010 1.12.2011

Produtos de isolamento térmico para equipamen-
to de edificios — Isolamento térmico produzido
em obra A base de 1a mineral (MW) — Parte 1:
Especificacio dos produtos a granel antes da
aplicacdo em obra
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CEN EN 14080:2013 EN 14080:2005 8.8.2014 8.8.2015
Estruturas de madeira — Madeira lamelada
colada — Requisitos
CEN EN 14081-1:2005+A1:2011 EN 14081-1:2005 1.10.2011 31.12.2011
Estruturas de madeira — Madeira com secgdo
retangular classificada segundo a resisténcia —
Parte 1: Requisitos gerais
CEN EN 14178-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vidro na construgdo — Produtos de base de vidro
de silicatos alcalino terrosos — Parte 2: Avaliacio
da conformidade/Norma de produtos
CEN EN 14179-2:2005 1.3.2006 1.3.2007
Vidro na constru¢io — Vidro de seguranga de
silicato sodo cdlcico temperado e recozido (Heat
soak) — Parte 2: Avaliacgdo da conformidade/
[Norma de produto
CEN EN 14188-1:2004 1.7.2005 1.1.2007
Selantes e fileres para juntas — Parte I:
Especificagdes para produtos aplicados a quente
CEN EN 14188-2:2004 1.10.2005 1.1.2007
Selantes e fileres para Juntas — Parte 2:
Especifica¢des para produtos aplicados a frio
CEN EN 14188-3:2006 1.11.2006 1.11.2007
Selantes e fileres para juntas — Parte 3:
Especificacdes para produtos pré-moldados
CEN EN 14190:2014 EN 14190:2005 13.2.2015 13.2.2016
Produtos de transformacdo secunddria de placas
de gesso — Defini¢des, requisitos e métodos de
ensaio
CEN EN 14195:2005 1.1.2006 1.1.2007
Elementos de armagio metdlica para sistemas em
placas de gesso — Defini¢des, requisitos e
métodos de ensaio
EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14209:2005 1.9.2006 1.9.2007

Cornijas preformadas de gesso — Definigdes,
requisitos e métodos de ensaio
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CEN

EN 14216:2015

Cimento — Composi¢io, especificagdes e crité-
rios de conformidade para cimentos especiais de
muito baixo calor de hidratagdo

EN 14216:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010
Madeira para estruturas — Postes de madeira
para linhas aéreas

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006
Elementos de gesso para tetos suspensos —
Definicdes, requisitos e métodos de ensaio

1.4.2007

1.4.2008

EN 14246:2006/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Estruturas de madeira — Requisitos relativos a
produtos para asnas prefabricadas utilizando
chapas metadlicas denteadas

EN 14250:2004

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005
Aplicagdes sanitdrias — Lavabos coletivos

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para o equipa-
mento de edificios e de instalacdes industriais —
Produtos fabricados em 1a mineral (MW) —
Especificacdes

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para o equipa-
mento de edificios e de instalacdes industriais —
Produtos fabricados em espuma de elastémero
flexivel (FEF) — Especificagdes

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para o equipa-
mento de edificios e de instalacdes industriais —
Produtos fabricados em vidro celular (CG) —
Especificacdes

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para o equipa-
mento de edificios e de instala¢des industriais —
Produtos fabricados em silicato de cilcio (CS) —
Especificacdes

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para equipar
edificios e instalacdes industriais — Produtos
fabricados em espuma de poliuretano extrudado
(XPS) — Especificagdo

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013
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CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para o equipa-
mento de edificios e de instalacdes industriais —
Produtos fabricados em espuma de poliuretano
rigido (PUR) e em espuma de poliisocianurato
(PIR) — Especificagdes

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para o equipa-
mento de edificios e de instala¢des industriais —
Produtos fabricados em poliestireno expandido
(EPS) — Especificacdes

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para o equipa-
mento de edificios e de instalacdes industriais —
Produtos fabricados em espuma de polietileno
(PEF) — Especificacdes

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Produtos de isolamento térmico para o equipa-
mento de edificios e de instalagdes industriais —
Produtos fabricados em espuma fendlica (PF) —
Especificacdes

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Produtos de isolamento térmico para aplicacdes
em edificios — Espumas rigidas de poliuretano
(PUR) e de poli-isocianurato (PIR) produzidas e
injetadas em obra — Parte 1: Especificacdo para o
sistema de inje¢do de espuma rigida antes da
aplicacdo em obra

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Produtos de isolamento térmico para construgio
— Isolamento térmico fabricado in-situ a base de
granulados leves de perlite expandida (EP) — do
produto a granel antes da coloca¢do em obra

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Produtos de isolamento térmico para constru¢io
— Isolamento térmico fabricado in situ a base de
granulados leves de vermiculite esfoliada (EV) —
Parte 1: Especificacio do produto ligado e do
produto a granel antes de colocacdo em obra

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Produtos de isolamento térmico para aplicagdo
em edificios — Produtos de espuma rigida de
poliuretano (PUR) e de poli-isocianurato (PIR)
produzidas e projetadas em obra — Parte 1:
Especificacdes relativas ao sistema de projegdo de
espuma rigida antes da aplicacio em obra

1.11.2013

1.11.2014
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CEN EN 14319-1:2013 1.11.2013 1.11.2014
Produtos de isolamento térmico para equipamen-
tos de edificios e para instalagdes industriais —
Espumas rigidas de poliuretano (PUR) e de poli-
-isocianurato (PIR) fabricadas e injetadas in situ —
Parte 1: Especificagdo para o sistema de espuma
rigida injetada antes da aplicagdo

CEN EN 14320-1:2013 1.11.2013 1.11.2014
Produtos de isolamento térmico para equipamen-
tos de edificios e para instalagdes industriais —
Espumas rigidas de poliuretano (PUR) e de poli-
-isocianurato (PIR) fabricadas e projetadas in situ
— Parte 1: Especificacio para o sistema de
espuma rigida projetada antes da aplicacdo

CEN EN 14321-2:2005 1.6.2006 1.6.2007
Vidro na construgdo — Vidro de seguranca
alcalino terroso temperado termicamente —
Parte 2: Avaliacio da conformidade/Norma de
produto

CEN EN 14339:2005 1.5.2006 1.5.2007
Hidrante enterrado

CEN EN 14342:2013 EN 14342:2005 8.8.2014 8.8.2015
Madeira para pavimentos — Caracteristicas, +A1:2008
avaliacio da conformidade e marcagdo

CEN EN 14351-1:2006+A1:2010 EN 14351-1:2006 1.12.2010 1.12.2010
Portas (conjunto de porta e aro) pedonais e
janelas — Norma de produto, caracteristicas de
desempenho — Parte 1: Portas pedonais externas
e janelas sem caracteristicas de confinamento ao
fogo ou ao fumo

CEN EN 14353:2007+A1:2010 EN 14353:2007 1.11.2010 1.11.2010
Cantoneiras e perfis metdlicos para utilizagdo em
placas de gesso — Defini¢des, requisitos e

métodos de ensaio

CEN EN 14374:2004 1.9.2005 1.9.2006
Estruturas de madeira microlamelada colada —
Requisitos

CEN EN 14384:2005 1.5.2006 1.5.2007

Hidrantes
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CEN

EN 14388:2005
Dispositivos de redugdo do ruido de trifego
rodovidrio — Especificacdes

1.5.2006

1.5.2007

EN 14388:2005/AC:2008

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004
Escadas fixas para cdmaras de visita

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015

Elementos de ligacdo roscados de construgio de
alta resisténcia aptos a pré-esforco — Parte 1:
Requisitos gerais

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012

Pavimentos e revestimentos cerdmicos — Defi-
ni¢des, classificacdo, caracteristicas, avaliacio da
conformidade e marcacio

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008
Cabinas de chuveiro — Requisitos funcionais e
métodos de ensaio

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Vidro na constru¢do — Vidro laminado e vidro
laminado de seguranca — Avaliacdo da confor-
midade/Norma de produto

1.3.2006

1.3.2007

EN 14449:2005/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2013+A1:2015
Chaminés — Sistemas de chaminés com fugas em
plastico — Requisitos e métodos de ensaio

EN 14471:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 14496:2005

Colas a base de gesso para painéis compostos e
placas para isolamento térmicofactistico —
Definicdes, requisitos e métodos de ensaio.

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013
Painéis sanduiche autoportantes, isolantes, com
dupla face metilica — Produtos manufaturados
— Especificagdes

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010
Banheiras para uso doméstico

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010
Bases de chuveiro para uso doméstico

1.5.2011

1.5.2012
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CEN

EN 14528:2007
Bidés — Requisitos funcionais e métodos de
ensaio

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008
Estruturas de madeira — Dispositivos de ligagdo
— Requisitos

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Fixac¢Oes mecanicas para sistemas de placas de
gesso — Defini¢des, requisitos e métodos de
ensaio

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012
Estruturas de madeira — Elementos de fixacio —
Requisitos

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005
Detetores auténomos de fumo

1.5.2006

1.8.2008

EN 14604:2005/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005
Cimento de aluminato de calcio — Composicio,
especificacdes e critérios de conformidade

1.8.2006

1.8.2007

EN 14647:2005/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006
Colas para sistemas de tubagens termopldsticas
sem pressdo — Especificagdes

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006
Aplicagdes sanitdrias — Lavabos — Requisitos
funcionais e métodos de ensaio

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Membranas de impermeabilizagio flexiveis —
Membranas betuminosas armadas para imper-
meabilizagdo de tabuleiros de pontes e de outras
lajes de betdo circuldveis por veiculos —
Defini¢des e caracteristicas

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004
Tetos falsos tensionados — Requisitos e métodos
de ensaio

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006
Chapas metdlicas autoportantes para coberturas,
revestimentos exteriores e interiores de paredes.

1.11.2006

1.11.2007
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CEN

EN 14783:2013

Placas metdlicas totalmente apoiadas para cober-
tura de telhados, revestimento de fachadas
exteriores e de paredes interiores — Especificagdo
de produto e requisitos

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Aparelhos domésticos para aquecimento ambi-
ente, que utilizam granulados de madeira —
Requisitos e métodos de ensaio

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Tubos flexiveis metdlicos ondulados de seguranca
para a ligagdo de aparelhos domésticos que
utilizam combustiveis gasosos

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007
Colas para sistemas de tubagens termo pldsticas
para fluidos sob pressdo — Especificacdes

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007
Produtos prefabricados de betdo — Escadas

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011
Produtos prefabricados de betdio — Caixas
fechadas enterradas

EN 14844:2006
+A1:2008

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Ferragens — Fechos e trincos — Fechos e testas
eletromecanicas — Especificacdes e métodos de
ensaio

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006
Fibras para betdo — Parte 1: Fibras de aco —
Definicdes, especificagdes e conformidade

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006
Fibras para betdo — Parte 2: Fibras poliméricas
— Definicdes, especificacdes e conformidade

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Produtos liquidos de impermeabilizacio aquosa
para uso sob revestimentos cerdmicos colados
com adesivos — Requisitos, métodos de ensaio,
avaliacdo da conformidade, classificacdo e desig-
nacao

1.3.2013

1.3.2014

EN 14891:2012/AC:2012

1.3.2013

1.3.2013
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CEN

EN 14904:2006
Pavimentos desportivos — Pavimentos interiores
para multidesportos — Especificagdes

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 14909:2012

Membranas de impermeabilizagio flexiveis —
Bandas de plistico e de borracha contra a
ascengdo capilar em paredes — Defini¢des e
caracteristicas

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Lambris e revestimento exterior de paredes em
madeira maciga de Folhosas — Caracteristicas,
avaliagdo da conformidade e marcagio

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007
Enchimento leve e produtos de isolamento para
as aplicagdes de engenharia civil — Produtos
manufacturados em poliestireno expandido (EPS)
— Especificacdo

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Produtos de isolamento térmico e produtos leves
de enchimento para aplicagdes em engenharia
civil — Produtos prefabricados de poliestireno
expandido extrudido (XPS) — Especificacdo

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Elementos de cobertura — Claraboias continuas
de material plastico — Classificacdo, requisitos e
métodos de ensaio

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Produtos de cobertura para assentamento des-
continuo e produtos de revestimento — Forros
rigidos de telhado — Definicdes e caracteristicas

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Membranas de impermeabilizagio flexiveis —
Bandas betuminosas contra a ascensdo capilar —
Definicdes e caracteristicas

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Chaminés — Requisitos e métodos de ensaio para
chaminés metilicas e condutas de condugio de ar
para todos os materiais para aplicacdes de
aquecimento estanques — Parte 1: Terminais
verticais para aparelhos tipo C6

1.1.2008

1.1.2009
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CEN EN 14989-2:2007 1.1.2009 1.1.2010
Chaminés — Requisitos e métodos de ensaio para
chaminés metdlicas e condutas em qualquer
material para fornecimento de ar a aparelhos de
aquecimento estanques — Parte 2: Condutas de
fumo e de fornecimento de ar para aparelhos
estanques

CEN EN 14991:2007 1.1.2008 1.1.2009
Produtos prefabricados de betdo — Elementos de
fundacdes

CEN EN 14992:2007+A1:2012 EN 14992:2007 1.4.2013 1.7.2013
Produtos prefabricados em betdo — Elementos
de parede — Propriedades e desempenho dos
produtos

CEN EN 15037-1:2008 1.1.2010 1.1.2011
Produtos prefabricados de betio — Vigotas para
pavimentos de vigotas e blocos de cofragem —
Parte 1: Vigotas

CEN EN 15037-2:2009+A1:2011 1.12.2011 1.12.2012
Produtos prefabricados em betdo — Vigotas e
blocos de cofragem para pavimentos — Parte 2:
Abobadilhas em betdo

CEN EN 15037-3:2009+A1:2011 1.12.2011 1.12.2012
Produtos prefabricados em betio — Vigotas e
blocos de cofragem para pavimentos — Parte 3:
Abobadilhas em argila

CEN EN 15037-4:2010+A1:2013 EN 15037-4:2010 8.8.2014 8.8.2015
Produtos prefabricados de betdo — Pavimentos
com vigotas e blocos de cofragem — Parte 4:

Blocos de poliestireno expandido

CEN EN 15037-5:2013 8.8.2014 8.8.2015
Produtos prefabricados de betdo — Sistemas de
pavimento com vigotas e blocos de cofragem —
Parte 5: Blocos aligeirados de cofragem

CEN EN 15048-1:2007 1.1.2008 1.10.2009
Elementos de ligagdes roscados de construgdo
ndo pré-esforados — Parte 1: Requisitos gerais

CEN EN 15050:2007+A1:2012 EN 15050:2007 1.12.2012 1.12.2012
Produtos prefabricados de betdo — Elementos
para pontes
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CEN EN 15069:2008 1.1.2009 1.1.2010
Vilvulas com seguranga para conexdes de tubos
metdlicos utilizados na ligacio de aparelhos
domésticos que utilizam combustiveis gasosos
CEN EN 15088:2005 1.10.2006 1.10.2007
Aluminio e ligas de aluminio — Produtos
estruturais para trabalhos de construgio —
Condigdes técnicas de inspegdo e de fornecimen-
to
CEN EN 15102:2007+A1:2011 EN 15102:2007 1.7.2012 1.7.2012
Revestimentos de parede decorativos — Produtos
em rolo e em painel
CEN EN 15129:2009 1.8.2010 1.8.2011
Dispositivos antissismicos
CEN EN 15167-1:2006 1.1.2008 1.1.2009
Escoria granulada de alto forno moida para
betdo, argamassa e caldas de inje¢do — Parte 1:
Definicdes, especificagdes e critérios de confor-
midade
CEN EN 15250:2007 1.1.2008 1.1.2010
Aparelhos domésticos de aquecimento com
libertagdo lenta de calor que utilizam combusti-
veis s6lidos — Requisitos e métodos de ensaio
CEN EN 15258:2008 1.1.2010 1.1.2011
Produtos prefabricados de betio — Elementos de
muros de suporte
CEN EN 15274:2015 EN 15274:2007 13.11.2015 13.11.2016
Colas estruturais para aplicagdes gerais —
Requisitos e métodos de ensaio
CEN EN 15275:2015 EN 15275:2007 13.11.2015 13.11.2016
Colas estruturais — Caracterizacio das colas
anaerébicas para montagens metdlicas coaxiais
nos edificios e estruturas de engenharia civil
CEN EN 15283-1:2008+A1:2009 EN 15283-1:2008 1.6.2010 1.6.2011

Placas de gesso reforcadas com fibras —
Defini¢des, requisitos e métodos de ensaio —
Parte 1: Placas de gesso reforcadas com tecido
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CEN EN 15283-2:2008+A1:2009 EN 15283-2:2008 1.6.2010 1.6.2011
Placas de gesso reforcadas com fibras —
Definicdes, requisitos e métodos de ensaio —
Parte 2: Placas de gesso com fibras
CEN EN 15285:2008 1.1.2009 1.1.2010
Pedra aglomerada — Ladrilhos modulares para
pavimentos (interiores e exteriores)
EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 15286:2013 8.8.2014 8.8.2015
Pedra aglomerada — Placas e ladrilhos para
acabamento de paredes (interiores e exteriores)
CEN EN 15322:2013 EN 15322:2009 8.8.2014 8.8.2015
Betumes e ligantes betuminosos — Quadro de
especificacdes de betumes fluidificados ou fluxa-
dos
CEN EN 15368:2008+A1:2010 1.9.2011 1.9.2012
Ligante hidrdulico para aplicagdes ndo estruturais
— Defini¢do, especificagdes e critérios de
conformidade.
CEN EN 15381:2008 1.1.2010 1.1.2011
Geotéxteis e produtos relacionados — Caracteris-
ticas requeridas para uso em revestimentos de
pavimentos e asfalto
CEN EN 15382:2013 EN 15382:2008 8.8.2014 8.8.2015
Barreiras geossintéticas — Caracteristicas reque-
ridas para a utilizacdo em infraestruturas de
transporte
CEN EN 15435:2008 1.2.2009 1.2.2010
Produtos prefabricados em betdo — Blocos de
cofragem em betdo de agregados correntes e leves
— Propriedades e desempenho dos produtos
CEN EN 15497:2014 10.10.2014 10.10.2015

Madeira macica estrutural com ligacdes de
entalhes multiplos — Requisitos de desempenho
e requisitos minimos de producio
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CEN EN 15498:2008 1.2.2009 1.2.2010
Produtos prefabricados em betdo — Blocos de
cofragem em betdo utilizando aparas de madeira
como agregado — Propriedades e desempenho
dos produtos

CEN EN 15501:2013 8.8.2014 8.8.2015
Produtos de isolamento térmico para a constru-
cdo de equipamentos e instalagdes industriais —
Fabrico de produtos de perlito expandida (EP) e
vermiculita exfoliada (EV) — Especificacdo

CEN EN 15599-1:2010 1.4.2011 1.4.2012
Produtos de isolamento térmico para aplicacdes
em edificios e para instalacdes industriais —
Isolamento térmico produzido em obra a base de
granulado leve de perlite expandida (EP) — Parte
1: Especificagdo dos produtos ligados e a granel
antes da aplicagdo em obra

CEN EN 15600-1:2010 1.4.2011 1.4.2012
Produtos de isolamento térmico para aplicacdes
em edificios e para instalacdes industriais —
Isolamento térmico produzido em obra a base de
granulado leve de dermiculite esfoliada (EV) —
Parte 1: Especificagdo dos produtos ligados e a
granel antes da aplicacio em obra

CEN EN 15650:2010 1.9.2011 1.9.2012
Ventilagdo de edificios — Registos corta-fogo

CEN EN 15651-1:2012 1.7.2013 1.7.2014
Selantes para juntas para uso ndo estrutural em
edificios e caminhos pedestres — Parte 1:

Selantes para elementos de fachada

CEN EN 15651-2:2012 1.7.2013 1.7.2014
Selantes para juntas para uso ndo estrutural em
edificios e caminhos pedestres — Parte 2:

Selantes para envidragados

CEN EN 15651-3:2012 1.7.2013 1.7.2014
Selantes para juntas para uso ndo estrutural em
edificios e caminhos pedestres — Parte 3:

Selantes para sanitarios
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CEN EN 15651-4:2012 1.7.2013 1.7.2014
Selantes para juntas para uso nio estrutural em
edificios e caminhos pedestres — Parte 2:

Selantes para caminhos pedestres

CEN EN 15682-2:2013 8.8.2014 8.8.2015
Vidro na construc¢do — Vidro de silicato alcalino
terroso temperado termicamente com tratamento
«heat soak» — Parte 2: Avaliacio da conformi-
dade/norma de produto

CEN EN 15683-2:2013 8.8.2014 8.8.2015
Vidro na construgdo — Vidro canal de seguranca
de silicato sodico célcico temperado termica-
mente — Parte 2: Avaliagio da conformidade/
[norma de produto

CEN EN 15732:2012 1.8.2013 1.8.2014
Produtos de enchimento leves e produtos isolan-
tes térmicos para aplicagdes de engenharia civil
(AEC) — Produtos a base de agregados leves de
argila expandida

CEN EN 15743:2010+A1:2015 EN 15743:2010 13.11.2015 13.11.2016
Cimento supersulfatado — Composi¢do, especi-
ficacdes e critérios de conformidade

CEN EN 15814:2011+A2:2014 EN 15814:2011 10.7.2015 10.7.2016
Revestimentos espessos de polimeros betumino- +A1:2012
sos modificados para impermeabilizacio —
Definicdes e requisitos

CEN EN 15821:2010 1.7.2011 1.7.2012
Salamandras para sauna de acendimento maltiplo
que utilizam combustiveis s6lidos — Requisitos e
métodos de ensaio

CEN EN 15824:2009 1.4.2010 1.4.2011
Especificacdes para rebocos exteriores e estuques
interiores baseados em ligantes organicos

CEN EN 16034:2014 1.9.2016 1.9.2019
Portas (conjunto de porta e aro) pedonais, portas
de garagem, de estabelecimentos comerciais, de
edificios industriais e janelas — Norma de
produto, caracteristicas de desempenho — Re-
sisténcia ao fogo efou caracteristicas de controlo
de fumo
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CEN EN 16069:2012+A1:2015 EN 16069:2012 10.7.2015 10.7.2016
Produtos de isolamento térmico para edificios —
Produtos manufaturados de espuma de polietile-
no (PEF) — Especificacdo
CEN EN 16153:2013+A1:2015 EN 16153:2013 10.7.2015 10.7.2016
Transmissio luminosa em placas planas de
policarbonato (PC) multicamada, para uso inter-
no e externo em coberturas, paredes e tetos —
Requisitos e métodos de ensaio
Cenelec EN 50575:2014 1.7.2016 1.7.2017

Cabos de poténcia, controlo e comunicagio —
Cabos para aplicagdes gerais em trabalhos de
construgdo sujeitas aos requisitos de reagdo ao
fogo

(')  OEN: Organizagio Europeia de Normalizagio:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelas, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelas, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http:/[www.cenelec.eu)
— ETSL 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http:/[www.ctsi.eu)

NOTA:

— Qualquer informacio relativa a disponibilidade das normas pode ser obtida quer junto das organizac¢des europeias de

normalizacdo quer junto dos organismos nacionais de normalizagdo que figuram na lista publicada no Jornal Oficial da
Unido Europeia nos termos do artigo 27.° do Regulamento (UE) n.° 1025/2012 (').

As normas s3o adotadas pelas organizacdes europeias de normalizagdo em inglés (0 CEN e o CENELEC também as
publicam em francés e alemdo). Subsequentemente, os titulos das normas sdo traduzidos para todas as outras linguas
oficiais da Unido Europeia que for necessdrio pelos organismos nacionais de normalizagdo. A Comissdo Europeia ndo é
responsdvel pela exatiddo dos titulos que lhe foram apresentados para publicagdo no Jornal Oficial.

As referéncias a retificagdes «...[AC:YYYY» sio publicadas apenas para informagdo. Uma retificagdo elimina erros
tipograficos, linguisticos ou outros do texto de uma norma e pode afetar uma ou mais versdes linguisticas (inglés,
francés efou alemdo) de uma norma adotada por um organismo europeu de normalizagio.

A publicacdo das referéncias no Jornal Oficial da Unido Europeia ndo implica que as normas estejam disponiveis em todas
as linguas oficiais da Unido Europeia.

A presente lista substitui todas as listas anteriores publicadas no Jornal Oficial da Unido Europeia. A Comissdo Europeia
assegura a atualizacdo da presente lista.

— Mais informagio sobre as normas harmonizadas e outras normas europeias na Internet em:

()

http://ec.curopa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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